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7.6. Niveau du bruit de choc L’nT 

 
Nature de la paroi séparatrice : Chape mortier de ciment 50 mm sur sous-couche acoustique 
mince ASSOUR CHAPE 20 / CLT 140 mm / Plafond suspendu 1 Prégytwin Flam BA18 S avec 
suspentes acoustiques AKUSTIC LATERAL + SYLOMER 30 Type B sous lame d’air 110 mm 
garnie de laine de verre 100 mm 

7.6.1. Essai n°1 : pas de revêtement de sol 

 
  


